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  ترمیم مبنى تاریخي باستخدام الرفع الھیدرولیكي لقبو متقاطع
  الجمالیة" كحلا"وكالة أودي باشى 

  ھاني میلاد حنا. م
  "كحلا" خلفیة تاریخیة عن وكالة أودي باشى 

میلادیة وملك ھیئة الاوقاف  ١٧٧٠ھجریة ـ  ١٢٠٠أنشئت الوكالة حوالي عام  -
  .المصریة

وكالة "یات من القرن السابق ومنھ عرفت باسماستخدمت كمصنع صابون في الثلاثین -
  ".كحلا

  .استخدمت كمساكن للإیواء السریع من قبل محافظة القاھرة -
المحلات التجاریة المطلة على الشارع مؤجرة للأھالي من قبل أحد الورثة  -

  .الأصلیین
حالیا مجمع للورش الغیر ملوثة كأحد المشاریع لبرنامج التنمیة المتواصلة لحي  -

بتمویل من محافظة ) جمعة أصدقاء البیئة والتنمیة ـ فدا(لة تقوم بھ جمعیة أھلیة الجما
 .القاھرة والصندوق المصري السویسري

  
  
  
  
  

                                                        
 ھاني میلاد حنا. م  
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  الوصف الھندسي للوكالة
  التكوین المعماري
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  :یحتوى على

  الحوائط الحاملة والشروخ والاخشاب الداخلیة -
  مواد البناء -
  الاساسات -
  الاقبیة والاسقف -

  مشكلة البحث
یعتمد القبو في استقراره الإنشائي واتزانھ العام على ثبات استدارة الشكل وانتظام 

والدقیق، واي خلل أو سقوط أحد الاحجار یؤدي إلي فقد  ترتیبھا المتجاورالاحجار في 
في اتزان القوى الداخلیة التي تحافظ على الاتزان الإنشائي، وفي حالة القبو المتقاطع 

  .القوى مركبة في الاتجاھینتكون 
  الرفع الھیدرولیكي

زان القبوات المكونة كان حتما اللجوء إلي أسلوب مبتكر لعلاج القبو المتقاطع لان ات
لأسقف غرف الوكالة یعتمد في اتزانھ على القبوین المتجاورین، وفي حالة اتباع أسلوب 

  .الفك وإعادة البناء للفبو المتقاطع، فھذا یعرض اتزان المبنى في مجملھ إلي الانھیار
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  منھج العمل
  رصد الاستقرار الانشائي وثبات حركة الشروخ

اصر المبنى بالتعرف على تكوین وابعاد كل الاساسات لإنشائي لجمع عنثیق االتو
  .والحوائط والاقبیة ومواد خامة التشیید الاصلیة

  .دراسة التحلیل الانشائي للتعرف على القوى الداخلیة
  .تأمین الموقع ثم تأمین العمل

التفكیر في أسلوب وتقنیات حدیثة أو متطورة لا تتعارض مع الاسلوب المحافظ في 
  .الترمیم

  لتحلیل الانشائيا
  .رصد میل الراسم العلوى للقبو المتقاطع

  .تحلیل للقوى الداخلیة بالقبو المتقاطع
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  خطوات التنفیذ
  .صلب وتأمین موقع العمل بالشدات الخشبیة والحدیدیة

  .الكشف عن الاحجار بإزالة الأتربة من اعلى القبو
 Archالفواصل لتفعیل  لملئإزالة طبقة القصر میل على مراحل، وصب طبقة من الجبس 

effect .  
ن  ت الحجر م بیة لتثبی التفریغ حول مجموعة الاحجار المراد تحریكھا ثم دق خوابیر خش

  .جانبین متقابلین
ي موضعھ  الرفع في اتجاه عامودي على السطح بواسطة ضاغط الزیت لإعادة الحجر إل

  .الأصلي
ئ رة وإ مل ل والحم ر والرم ة الجی رامیس بمون ل والع بة الفواص افة نس منت % ١٠ض أس

  .ابیض، ثم كحل العرامیس من أسفل
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  :نتائج البحث
ك وإعادة  ضعھاایمكن إعادة الاحجار بالقبوات إلي مو .١ ي ف الاصلیة دون اللجوء إل

  .تركیب العقد
ة  .٢ وى الضغط الداخلی ة ق ام بفاعلی ود یراعى الاھتم وات والعق ع القب عند التعامل م

  .لى الاتزان وتماسك الاحجار تحت تأثر وزنھاللحفاظ ع   Arch Effectللقبو
ة الحجر  .٣ یفضل ملىء الفراغات بین احجار القبو باستخدام مواد متجانسة مع طبیع

یض لاتتجاوز وى % ١٠مثل مونة الجیر والحمرة وبإضافة نسبة أسمنت أب عن محت
   .الجیر

ي  .٤ دء ف ل الب و إعداد الشدات الخشبیة والمعدنیة الخاصة بعملیة التحمیل قب ع القب رف
  .لإمكان الارتكاز علیھا بالروافع الھیدرولیكیة

ر الأصلیة  .٥ ة الث اللجوء إلي تقنیات الترمیم التقلیدیة كلما أمكن بوسائل مماثلة لطبیع
  .وذات أضرار محدودة ویمكن تقدیرھا على المدى البعید

بب  .٦ ة دون أن یس د الحاج ھ عن ل إزالت ان یقب رمیم ب لوب الت ار أس د اختی یراعى عن
ر عكسیة ت لف في تكوین الأثر الاصلى، في حالات قلیلة قد یسمح تطبیق الطرق الغی

  في أضیق الحدود في الحالات الحرجة للحفاظ على الاثر من الاندثار
  :التوصیات

ى نطاق ضیق تكون جدیدة یجب أن عند استحداث أي تقنیة ى ، ویكون تطعل ا عل بیھ
ا الأثر ذات الشان الاقل إلي حین ثبوت كفاءتھ ة قبولھ ي حال ا وتجانسھا وف ا وملاءمتھ

  .فنیا یمكن التوسع في تطبیقھا
د المشاكل  مشاریع الترمیم یجب أن تكون على مراحل تبدأ بالكشف ثم الدراسة وتحدی
یر  ائي تس جیل الإنش ث والتس ة والبح ة الدراس دائل، وعملی ات والب ع العلاج م وض ث

ان مع ا ك رمیم، كم ف والت ة الكش ع عملی التوازي م ي ب ھ ف ول ب ظ م ة حف ابق بلجن الس
  .الآثار العربیة

ى  وف عل رمیم للوق ة الت د عملی ل وبع ة قب رات البیئی تمر للمتغی ق ومس د دقی عمل رص
  .عوامل التدھور ورصد الخطر وتقییم كفاءة الترمیم

ة ا ى رعای ز عل دم التركی ي تخ ات الت یةلدراس ة  خصوص ریة، ورعای ار المص الآث
رمیم  الخبرات الفنیة المتراكمة في مجال ترمیم الآثار، لأن صناعة البناء التي تخدم الت

   .ى لابد وأن تكون صناعة مصریةالأثر
  
  
  
  
   


